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% Retenido

Granos 8/16  10/20 12/20 16/30 18/30 20/40 30/70
#12 37 - - - - - -
#H16 59 50 47 2 - - -
#18 - - - 23 3 - -
#20 3 43 46 40 39 1 -
#H25 - - - 29 40 - -
#30 - 6 6 5 16 69 3
#H35 - - - - - 28 -
#40 - - - 1 2 2 48
#60 - - - - - - 46
#70 - - - - - - 2
#100 - - - - - - 1
Finos 1 1 1 - - - -
Diametro Médio (mm) 1,640 1,210 1,200 0,910 0,820 0,660 0,430
7 % Densidad Bulk g/cm? 194
Al,O3 73 Corundo-a Al,O3 894

Fe,Os 15 Hematites -a Fe,O5 7,5

SiO, 7 Magwemita-yFe,O5 23

TiO2 2 Pseudobrookita Fe,TiOs 07

K,O 1 . . .
’ Presion de Cierre, % fines
Otros 2

8/16 10/20 12/20 16/30 18/30 20/40 30/70

7.500 psi 25,9 211 22,0 20,5 16,4 14,9 12,4

Solicitudes de la Hoja de Seguridad a través del sitio web:
intranet.infobasys.com.br/Produto FSM/Curimbaba/FSM pt.nsfAvPortal?OpenPage).
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